Casthouse Coatings

Beschichtung fiir Guss— und Schmelzefiihrung

nanocomp M

Nano-keramische Beschichtung fiir Halbzeugguss-Formen

PERMANENTE TRENNWIRKUNG IN METALLFORMEN
WARTUNGSFREIER BETRIEB UBER WOCHEN

Nanocomp MI Beschichtungen werden dinn
auf das Metallsubstrat aufgetragen. Durch die
Warmeenergie der flieBenden Schmelze versintert
die Schicht zu einer robusten, elastischen und
inerten Keramik.

Kein Kohlenstoffgehalt!

Nanocomp MI bietet Schutz und Trennwirkung fir
hochgradig verlangerte Standzeiten—fiur mehrere
tausend Gussteile. Eine Schichtauffrischung ist
maoglich und einfach zu handhaben.

Der Verbrauch ist gering und die Standzeit hoch.
Schlichteaufbau in einer Form wird fiir die gesam-
te Lebensdauer der Form vermieden.

Kein Eingriff zur Formenreinigung nétig!

Die ultradiinne Schicht beeintrachtigt die Warme-
Ubertragung nicht und halt die ICM-
Geschwindigkeit stabil.

Nanocomp MI garantiert saubere, gldnzende, nicht
verunreinigte Barren.

Keramische Beschichtungen fiir effiziente Prozesse
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Nanocomp MI Beschichtungen sind fir die
Verwendung auf Metallsubstraten vorgesehen.
Einige Kilogramm Nanocomp MI ersetzen Tonnen
von herkdmmlichen Trennmitteln wie Graphit,
Bornitrid oder Rapsél. Nanocomp MI garantiert
saubere, glanzende, nicht verunreinigte Barren.

Nanocomp MI10 ist flir Stahlformen in
Blockférderern konzipiert. Es widersteht hdheren
Kokillentemperaturen und Kuihlwasserkontakt.
MI10 wird fr Aluminium-, Blei- und Magnesium-
schmelzen verwendet.

Nanocomp MI18 ist flr nicht aktiv geklhlte
Eisenformen bestimmt.

Nanocomp MI20 ist fiir offene Eisenformen
beim GieBen von Schmelzen aller Art bestimmt.

Nanocomp MI50 wird fir den Zinkguss ver-
wendet.

Vorteile

@ Keine Formreinigungs-Unterbrechungen

@ Keine Kontamination der Produkte

® Zuverlissig gleichmiRige Produktionsparameter
@ Erhohte Produktivitit und Anlagenverfiigbarkeit

@ Geringe Umfeld— und Umweltbelastung

ceraavis
4




